A Laje Solar
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Suporte para bloco de vidro em laje



INTRODUCAO

O Suporte para bloco de vidro (Lajota Solar) foi desenvolvido com o objetivo de permitir que
ambientes que utilizem laje possam ter claridade natural em seu interior, sem perdes a area Uutil
no nivel superior da laje, conciliando assim as vantagens e praticidades do sistema de laje a
necessidade de iluminacdo natural e economia de energia elétrica.

Para maior versatilidade e liberdade de trabalho, nossos produtos sdo modulares e se
adequando ao tipo de laje necessario a cada ocasiao e especificacdo de cada projeto.

No Brasil, um dos sistemas mais utilizados em e edificacbes de pequeno e médio porte € a laje
pré-fabricada . Esse modelo de laje é construido com vigas pré-fabricadas, separadas
regularmente entre si, sendo 0 espaco ocioso entre elas preenchido com material leve e de
funcdo ndo estrutural, sobre este conjunto é adicionado uma camada de concreto.

As vantagens que fazem das lajes pré-fabricadas uma opg¢do economicamente viavel, sdo
entre outras a facilidade de manuseio e montagem (podem ter seus elementos transportados
com o uso de forca humana e maquinas primitivas, como cordas e roldanas etc.), é também
facilmente encontrada em todos o territério nacional e apresentam desempenho compativel
com as necessidades previstas e com boa margem de seguranca .

Para elementos de enchimento ( lajotas ), admite-se resisténcia caracteristica para suportar a
carga minima de ruptura de 0,7 kN”, conforme NBR 14859-1 Tendo em vista que “O material de
enchimento nao é considerado um material estrutural no contexto da laje. A principio qualquer
produto inerte pode ser utilizado para essa funcéo”, desde que garantida as condicdes minimas
normativas de resisténcia .

Nesse quesito nos adotamos para uso na constru¢do de nosso produto o Polipropileno um
material nobre e de extrema resisténcia para garantir ao nosso produto a mais

elevada qualidade e seguranca. Trata-se de um suporte em liga plastica capaz de abrigar um
bloco de vidro (com as mais diversas especificagdes ), permitindo a passagem de luz natural
através da laje, resultando em economia de energia elétrica , iluminagdo natural dos ambientes,
ganho de metragem util e maior qualidade de vida .

Adequando-se sempre a 0 cenario atual, e a tendéncia do mercado para com medidas simples
entregar a melhor tecnologias sustentaveis disponivel, com uso integrado de materiais e
métodos amigos do meio ambiente. Nunca se esquecendo das necessidades do setor da
construcao civil para o continuo desenvolvimento. e utilizagéo racional de recursos naturais.

O presente documento visa elucidas, as caracteristicas técnicas do produto bem como suas
medidas e material de forma clara e objetiva.
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Modelos e Medidas

LAJOTA SOLAR _.

H8-25 CM
LAJOTA SOLAR
H8-30 CM
LAJOTA SOLAR
H8-37 CM
PROLONGADOR ,
N O Prolongador é um Complemento que atende a todas
as alturas de enchimento, podendo ser sobreposto
7 pelos encaixes sucessivamente atendendo a todas as
\\\V altura de laje
°\ S6 o suporte Laje c\ O suporte Laje Solar °\ O suporte Laje Solar °\ O suporte Laje Solar
Solar compativel a + 1 Prolongador + 2 Prolongadores + 3 Prolongadores

lajes H8 ou menor compativel a lajes H-12 compativel a lajes H-16 compativel a lajes H-20
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A montagem dos elementos pré-fabricados deve obedecer ao disposto no projeto de
execucao da laje e no manual de colocacéo e montagem da laje quanto ao arranjo
fisico e as especificacbes das vigotas pré-fabricadas e dos elementos de
enchimento.

Devem ser executados:

a) o nivelamento dos apoios, dentro das tolerancias de montagem especificadas;

b) a colocacao das armaduras previstas no projeto;

c) a instalacdo de passadicos, quando necessarios, para o transito de pessoal e
transporte de concreto;

d) langamento, adensamento e cura do concreto complementar.

ATENCAO MANUAL LAJE SOLAR

Manual para Laje Solar sem Revestimento Manual para Laje Solar com Revestimento
E @ 1- Montar a Laje

2- Colocar Lajota Solar
1- Montar a Laje 2- Colocar o BIEC'O de Isopor
2- Colocar a Lajota Solar S ¢ Gonamaraide |

' = J . 5- Impermeabilizar a Laje

3-  Fixar com silicone o Bloco de Vidro ~ 6- Aplicar o Contra Piso
4- Concretar a Laje 7- Retirar os Blocos de Isopor
5- Impermeabilizar a Laje / S 8- Arrematar a Impermeabilizagdo nos lugares onde foi retirado os Blocos de Isopor
6- 9- Assentar o Revestimento Ceramico

10- Instalar o Bloco de vidro (Utilizando Argamassa de Uso Externo Branca )

Aplicar o Contra Piso -
/ Aplicando sempre Argamassa no Bloco de Vidro e também no Orificio da Laje .
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Vistas em Corte

Desenho técnico Exemplo: H8 -25CM LT 12

BV

| 19X 19CM |
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SCMIH

25 cim

37¢m

Intereixo

TR = armacao trelicada

H = altura do enchimento (bloco ceramico, eps ou LAJOTA SOLAR)
h_= altura da capa de concreto

h ou LT = altura total da laje, contando com a capa de concreto

BV =bloco de vidro
LS = lajota solar

Desenho técnico Exemplo: H8 -30 CM LT 12

i BV .

| 19 X 19 €M | TR
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1
5¢m R e R T R e e rloae | h,
J -.l_'.' -.-_,.'_
h I ¢ v 8cm
Ty N T TenH
- 30 cm -
e 42 cm =
Intereixo
TR = armacao trelicada
H = altura do enchimento (bloco ceramico, eps ou LAJOTA SOLAR)
h_= altura da capa de concreto
h ou LT = altura total da laje, contando com a capa de concreto
BV = bloco de vidro \\ !
LS = lajota solar — /\ -
W
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Desenho técnico Exemplo: H8-33CM LT 12

A

5cm ST HE

= =

TR = armacao trelicada

H = altura do enchimento (bloco ceramico, eps ou LAJOTA SOLAR)
h_ = altura da capa de concreto

h ou LT = altura total da laje, contando com a capa de concreto

BV = bloco de vidro
LS = lajota solar

Desenho técnico Exemplo: H8-37CM LT 12
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Lt BV ol

| 19X 19 CM | TR
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| TR SRR L
j LS % 5
"
- 33¢m ”
45 cm o
Intereixo

TR = armacao trelicada

h_ = altura da capa de concreto

BV =bloco de vidro
LS = lajota solar

& BV "
| 19X 13 CM | TR
; ;s
Sem| b s e f T R PR RN
[ NGBLTTT [
- 37 cm -
49 ¢m e
Intereixo
H = altura do enchimento (bloco ceramico, eps ou LAJOTA SOLAR)
h ou LT = altura total da laje, contando com a capa de concreto
(
\\/\\“ /
= Y=
o =N . ®
/ | Laje Solar



Desenho técnico Exemplo: H12-30CM LT 16

A

TR = armacao trelicada

H = altura do enchimento (bloco ceramico, eps ou LAJOTA SOLAR)
h_= altura da capa de concreto

h ou LT = altura total da laje, contando com a capa de concreto

BV

19X 13 CM |

4 cm

2

12¢m H

BV =bloco de vidro
LS = lajota solar

PR = prolongador

30cm

42¢m

Intereixo

Desenho técnico Exemplo: H16-30CM LT 20

BV

19X19CM

4 cm

A

16¢m H

TR = armacao trelicada

H = altura do enchimento (bloco ceramico, eps ou LAJOTA SOLAR)
h, = altura da capa de concreto
h ou LT = altura total da laje, contando com a capa de concreto

BV = bloco de vidro
LS = lajota solar

PR = prolongador

30cm

42¢M

Intereixo

aje Solar
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Desenho técnico Exemplo: H20-30 CM LT24
usada como referenciarr

BV

| 19 X 19 CM |

4 cm

C

20cm H

30cm I

42CmM =

TR = armacao trelicada

H = altura do enchimento (bloco ceramico, eps ou LAJOTA SOLAR)
h_= altura da capa de concreto

Intereixo

h ou LT = altura total da laje, contando com a capa de concreto

BV = bloco de vidro
LS = lajota solar

PR = prolongador

Dimensédes padronizadas dos elementos de enchimento

Dimens6es em centimetros

Altura (he) nominal

7,0 (minima); 8,0; 9,5; 11,5; 15,5; 19,5; 23,5; 28,5

Largura (be) nominal

25,0 (minima); 30,0; 32,0; 37,0; 39,0; 40,0; 47,0; 50,0

Comprimento (c) nominal

20,0 (minimo); 25,0

Abas de (av)

3,0

encaixe
(an)

1,5

Elementos de enchimento constituidos por material de ruptura fragil, tais como concreto, ceramica e concreto celular
autociavado (CCA), devem ter sua carga de ruptura a flexio determinada pelo ensaio disposto no anexo B. da NBR 14859-1

Elementos de enchimento constituidos por material de ruptura ductil, tais como EPS e outros, devem ter sua carga de ruptura
a flexdo determinada pelo ensaio disposto na NBR 14859-1

Outras dimensdes dos elementos de enchimento, desde que superiores a minima padronizada, podem ser utilizadas, mediante
acordo prévio e expresso entre fornecedor e comprador, desde que atendidas todas as demais disposicbes desta parte da NBR

14859.

O lote de elementos de enchimento fornecido deve estar acompanhado por especificagdo emitida pelo fabricante, onde
estardo identificadas suas dimensdes nesta ordem: altura, largura e comprimento.

N

\\

\_,\

/ | Laje Solar

&

z
D



Tolerancias dimensionais para os elementos de enchimento

Nominal Real Tolerancia
mm
H7 7.0 0+2
H8 8.0 +(2,0)
Altura H10 9.5 +(3,0)
cm H12 115 +(3,0)
H16 15,56 +(3,0)
H20 19.5 +(4,0)
H24 235 +(4,0)
H29 285 +(4,0)
25 25 +(3.0)
30 30 +(3,0)
Ruptura
fragil 32 32 +(3,0)
Largura 37 37 +(4,0)
cm 39 29 : @0)
40 40 +(4,0)
47 47 + (5,0
50 50 £ (5,0)
Comprimento 20 20 +(3,0)
- 25 25 +(3,0)
Altura do

apoio 30 3.0 +(1,0)

cm

Largura do

apoio 15 15 (1.0

cm

Rupt

.:ljjgc;IiTa Todas as dimensdes +(1.,0)

Dimensdes em centimetros

Altura do elemento de
enchimento (he)

Altura total da laje (h)

7,0 10,0;11,0; 12,0
8,0 11,0;12,0; 13,0
10,0 14,0 ;15,0
12,0 16,0 ;17,0
16,0 20,0; 21,0
20,0 24,0; 25,0
240 29,0; 30,0
29,0 34,0 ;35,0
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Normas Teenicas
REFERENCIAS : NBR 14859-1

Tipos de elementos pré-fabricados néo estruturais.

Definicoes

Para 0s efeitos desta parte da NBR 14859, aplicam-se as seguintes definicoes:

Elementos de enchimento Componentes pre-fabricados com materiais inertes
diversos, sendo macicos ou vazados, intercalados entre as vigotas em geral,
com a funcao de reduzir o volume de concreto, o peso proprio da laje e servir
como forma para 0 concreto complementar.

Sa0 desconsiderados como colaborantes nos calculos de resisténcia e rigidez
da laje.

Esta parte da NBR 14859 fixa 0s requisitos para o recebimento e utilizacao de
componentes de lajes pré-fabricadas (vigotas, elementos de enchimento e
demais complementos adicionados na obra) a serem empregados na
execucao de estruturas laminares nervuradas unidirecionais, para qualquer tipo
de edificacao, de acordo com a norma NBR 9062.
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e Etapas

~ /71 Cije Solar da instalagao

Impermeabilizagao

Concreto da Laje

Lajota Solar e o

Bloco de Vidro

Recomendacio

A concepcdao da laje elaborado por profissionais habilitados é composto por trés
partes distintas, a saber:

a) projeto estrutural da laje;

b) projeto de execucéo da laje;

¢) manual de colocacao e montagem do fabricante

Inspecao geral

Em todas as obras, os componentes da laje pré-fabricada devem ser submetidos a
inspecéo geral pelo comprador ou seu representante, para verificacdo de suas
caracteristicas, observando-se o disposto nesta parte da NBR 14859, além de se
verificar a compatibilidade geométrica entre as vigotas e os elementos de
enchimento para utilizagdo conjunta e a compatibilidade das caracteristicas dos
componentes entregues com 0s especificados no projeto da laje

FONTE: NBR 14859-1 - maio 2002
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